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Prafungs-Nr. :
Bauvorhaben :

Ausgefihrt durch :
am :
Bemerkung :

G 17038
14770 Brandenburg (Havel)
Wollenweberstral3e

Bestimmung der KorngréBenverteilung

NaB-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :
Station :
Entnahmetiefe :
Bodenart :

Art der Entnahme :
1 29.03.17

Entnahme am

BS 2

3,2-5,0
Sand

Bohrprobe

m rechts der Achse
m unter GOK

durch : GLI Wittenberge

Schlammkorn

Siebkorn - Sand

Siebkorn - Kies
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Kurve Nr.:

Arbeitsweise

Bemerkungen

U =d60/d10/Cq

2,01 1,32

Bodengruppe (DIN 18196)

SE

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

9,255 * 10 [m/s] nach Hazen

Kornkennziffer:
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